


Orientierender Brandschutzversuch mit 
EPDM-Abdichtung 



Ausbreitmaß für die Flammenausbreitung markieren 



Brandschutzkorb mit 600 g Holzwolle zentral 
auf 100 mm Thermowhite WD 100 R Speed Up 



Prüfmethode mit 15  Dachgefälle 




